U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON 25, D, C,

PROVISIONAL CERTIFICATE OF ANALYSIS

Standard Sample 343
Stainless Steel

Percent
Carbon- = = v = = = =« « = = <« - 0.15
Nickel= = « = v =« = = & =« =« =« - 2,14
Chromium~ « « ~ ~ « = =« ¢ =« = =« 15,76
Vanadium- = = = « = =« = « - - - 0.036
Nitrogen- = = = =« v v =~ = = = =« 074

¢ Qthe.

Harry C. Allen, Jr., Chief
Analytical & Inorganic Chemistry
Division

February 28, 1962
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